Szczegolowa specyfikacja techniczna remontow czastkowych

1.Wstep
Szczegotowa specyfikacja techniczna okresla wymagania techniczne dotyczace wykonywania
1 odbioru remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych.

2. Wykonanie remontu za pomoca mieszanki mineralno-asfaltowej (D-05.03.17).
2.1. Zakres robot

Szezegolowy zakres prac do wykonania ustalany bedzie kazdorazowo w  oparciu
o prowadzone objazdy drog.

2.2, Materialy

Do wykonywania remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanki
mineralno — bitumicznej na goraco nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- asfalt drogowy speliajacy wymagania PN-EN 12591,

- wypelniacz mineralny zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010,

- kruszywo naturalne- piasek zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010,

- kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT1 Kruszywa 2010.

Mieszanka mineralno asfaltowa do remontéw czastkowych winna spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 13108-1 i WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

2.3. Sprzet

szczotki mechaniczne lub sprezarka powietrza,

skrapiarka lepiszcza,

walec do zageszczenia,

frezarka drogowa,

- pila do cigeia nawierzchni.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego rodzaj powinien byé uzasadniony
technologicznie i gwarantowa¢ prawidlowg jakos$¢ wykonania robot. Za zgoda Zamawiajacego
dopuszcza sie mozliwo$¢ uzycia innego sprzetu.

2.4. Receptury

Sklad receptury mieszanek mineralno-asfaltowej powinien odpowiadaé:

mieszance mineralno - bitumicznej na warstwe $cieralng wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 i by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Jesli naprawiane uszkodzenie jest wigksze niz grubos¢ warstwy scieralnej nalezy przewidzieé
remont dwuwarstwowy masa mineralno-asfaltowa lub uzupetnienie podbudowy ttuczniem
i klincem. Technologi¢ remontu nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

2.5. Wykonanie remontu

- wycigcie badz sfrezowanie uszkodzonego miejsca,

- oczyszczenie i1 skropienie asfaltem,

ulozenie i zaggszezenie ulozonej mieszanki mineralno-bitumicznej,

- oblanie krawedzi uszkodzenia asfaltem.

Wykonane roboty i stosowane materialy musza spelniaé wymagania obowigzujgcych norm.



Wszelkie naprawy nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczna winny by¢é wykonywane gdy
nie pada deszcz oraz w temperaturze nie nizszej niz 10°C.

2.6. Badania kontrolne i ich cz¢stotliwosé
Badania kontrolne obejmuja..
a) ogledziny zewngtrzne przy ktorych ustala sie czy:
- miejsca naprawiane nie sa przebitumowane, co charakteryzuje si¢ wyciskaniem przez
kota pojazdow §ladéw na nawierzchni,
- miejsca naprawiane nie sa niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub Zle
zageszezona co charakteryzuje sie¢ wyrywaniem ziaren przez kola pojazdow,
b) pomiar rGwnosci.
Pomiar rdwnosci wykonuje si¢ przez pomiar przeswitow na nawierzchni remontowanej pod
tatg profilows. Naprawiane miejsca nie moga znieksztalca¢ profilu podluznego
1 poprzecznego nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan skladu masy na kazde zgdanie-
Zamawiajgcego.

2.7. Szezegolowe warunki prowadzenia robot

2.7.1. Terminy realizacji

Rozpoczecie robdt przez Wykonawce nastepuje po:

a) przygotowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robét,

b) przekazaniu Wykonawcy placu budowy,

c¢) przeprowadzeniu z Wykonawcg wspdlnego przedmiaru robot.

2.7.2. Warunki prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest zobowiagzany do:

a) zapewnienia bezpieczenstwa warunkéw ruchu drogowego i pieszego,

b) zapewnienia takiej organizacji robét aby nie powodowac, bez koniecznej potrzeby
niszczenia elementéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonanie roboét,

¢) ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robdt,

d) ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej,

e) wykonawca robdt ponosi wszystkie skutki prawne za ewentualne szkody o0séb trzecich
spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym w zwigzku z:

- niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robét,

- wadami technicznymi wykonanych robét powstalymi w okresie wykonywania robot
do dnia odbioru.

2.7.3 Atesty jakosci wyrobow.
W przypadku wyrobéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na teren budowy powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badaf jakosci wyrobow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia wyroby posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnoéé
z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan Wykonawcea przedstawia Zamawiajacemu.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany w wytwormiach lub
maszynach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydana przez upowazniony organ.

Dokumenty powinny by¢ dostarczone do Zamawiajacego i stanowia zatgczniki do odbioru
robot.



2.7.4. Dokumenty budowy
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji robot, ktora
obejmuje:
a) obmiar wykonanych robot,
b) dokumentacje laboratoryjna (atesty wyrobow, orzeczenia o jakosci wyrobow, wyniki
badan kontrolnych),
c) protokoty odbioru robot,
d) korespondencja dotyczgca robdt (wykonywanego zadania),
¢) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w przypadku gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.
2.7.5. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe asortymentu rob6t okreslone sa w kosztorysie robot.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot. Obmiar robét
obejmuje roboty okreslone w umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono pomigdzy Wykonaweg a Zamawiajacym. Zakres robdt nieprzewidzianych podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wezedniejszym
powiadomieniu o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku dhuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcey.
2.7.6. Odbior robot
a) gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglasza powiadamiajagc Zamawiajacego
pismem.
b) do odbioru Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- zestawienie ilosci wykonanych remontow,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty na wykorzystane wyroby,
- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje rob6t, warunki realizacji robot,
date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.




